
Keine verunreinigten  
Steine einsetzen

Ausreichende Tragfähigkeit 
der Tragschicht

Ausreichende Entwässerung 
(Abflussbeiwert: φ > 0,9)

TRAGSCHICHT

megapascal
EV2 gem. RStO

ABLAUF
ABLAUF

Beachtung der  
Einbaudicke

Bettung nicht  
vorverdichten

Ausreichende
Fugenfüllung 

ECOPREC nicht  
verunreinigen

Ausreichende  
Fugenbreite

ECOPREC max. 35mm

5mm+–

4 ± 1 mm  

<12cm

6 ± 2 mm

12cm>=

4 ± 1 mm  

<12cm

6 ± 2 mm

12cm>=

Fugenfüllung 
bei Trockenheit

Abrütteln mit geeignetem  
Plattenrüttler

Beachtung  
des Setzmaßes

400-600Kg

Zentrifugalkraft ca. 70kN 
(65Hz)

5-10 mm

Einbauhilfe  
ECOPREC®
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